
1.  Copertura piana  in mattoni pressati di cemento divelti e con giunti interposti distaccati (infiltrazioni

solaio di copertura).

2.  Presenza di cavi sparsi sui prospetti; interferenze dovute a impiantistica varia sparsa nei prospetti

dell'edificio.

3.  Inadeguato copriferro (causa del rigonfiamento dei sotto frontoni di copertura e deterioramento

dell'intonaco per ossidazione dell'armatura causata dalle infiltrazioni d'acqua sovrastanti.

4.  Frontoni di copertura  deteriorati a causa del rigonfiamento delle armature per ossidazione.

5.  Saracinesche infissi esterni arruginite.

6.  Presenza di umidità di risalita visibile esterna ed interna.

7.  Infissi esterni non idonei alla tenuta d'aria e acqua.
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